clipso sound

Le confort acoustique pour vos oreilles !

clipso

ceiling & wall



Introduction




clipso : un atout acoustique optimal

Les revétements clipso associés a des isolants acoustiques présentent d’excellentes
performances.
Ainsi une absorption acoustique adaptée, rend l'espace approprié a son utilisation. Elle
évite les effets désagréables dus a la perte de repéere, a la mauvaise intelligibilité, et a
Ueffet cocktail.
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Comment comprendre le coefficient d’absorption acoustique ?

Lors de la rencontre d'une onde acoustique et d’'un matériau, l'énergie se disperse de la
facon suivante : une partie est réfléchie, une autre est absorbée dans le matériau et une
troisieme traverse le matériau.

0 Le départ de U'onde acoustique 9 Le son est absorbé par le revétement

9 Le son est réfléchi au contact du revétement 9 Le son traverse le revétement

e | e coefficient d'absorption acoustique résulte du ratio de l'énergie sonore absorbée sur

l'énergie sonore incidente. Il est exprimé en @, (alpha Sabine), la note 1 signifiant que tout
le son est absorbé.

e Un autre critére important sur lequel les revétements acoustiques clipso permettent
d’obtenir d’excellents résultats : le temps de réverbération (tr).

Il se définit comme le temps nécessaire pour que le niveau de pression acoustique descende
de 60 dB (décibel) apres linterruption de la source sonore. Il est exprimé en seconde, plus
il est bas, plus le confort acoustique s'en trouve amélioré. Selon la configuration et la
fréquence, il est possible de gagner plus de 6 secondes, a l'aide des solutions acoustiques
proposées par clipso.

clipso vous propose deux revétements au choix: 705 A et 495 D.
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Caractéristiques techniques du revétement 495 D

Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Maille ajourée 250 000 trous/m?

Largeur jusqu’a 5,10 m - Epaisseur : 0,4 mm - Poids : 230-330 gr/m? (+/- 10 %) - Coloris : 3
Aspect : mat, lisse et homogeéne - Réaction au feu : B-s1,d0 (ex M1)

Résistance a lhumidité - Résistance a la déchirure : CH 5,5/TR 7,5 - Stabilité a la lumiére > 8
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== Revétement 495 D standard
sans isolant
o =0,30 - Classement : D

Plafond original
Plénum vide (155 mm)

Revétement 495 D (0,4 mm)

=¥ Revétement 495 D standard
avec isolant
o =1-Classement : A

Plafond orig
Laine de verre (100 mm)

CSTB PLénum vide (155 mm]

0 Revétement 495 D (0,4 mm)
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Fréquence (f) en Hertz (Hz)

=¢= Revétement 495 D imprimé

1,2 avec isolant
o =1-Classement : A
1 Plafond origi
Laine de verre (100 mm)
08
Plénum vide (355 mm)
06 Revétement 495 D (0,4 mm)
=¥ Revétement 495 D standard
04 avec isolant
o =1-Classement : A

CSTB Laine de verre (100 mm)

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 Plénum vide (355 mm)

0

Fréquence (f) en Hertz (Hz) Revétement 495 D (0,4 mm)



La solution acoustique idéale

Témoignage de satisfaction délivré par Monsieur Alexandre LEZZI,
Gérant de la société LEZZI Sarl, Suisse.
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